EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI iMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Iigili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi1 Ruhsat Tarihi ve No : 17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / §
Yap: insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.
Yapi Denetim Kurulugunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin TEMEL, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, &l¢li, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak désendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 25/06/2011 tarihinde, bir niishas1 yap1 denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek {izere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetgisi Denetc;lsl Denetgisi Denetgisi Denetgisi
i ingaat Mlihendlsi Makine Miihendisi  Elektrik Miihendisi
EF& inay Q n? M 2Cl0G Ad1 -Soyadi Adi-Soyad1

»»»»»»»

imza Imza

Zontrol Eleman Yap1 Miiteahhidi
lektrik Mithendisi veya adina Santiye
Sefi
Adi-Soyadt Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-So
[mza Imza Imza I




EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNECiI

YIBF No: 681242

Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B/ 543 / 5
Yapi insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvanvizin Belge No : Eser teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukanda belirtilen yapimin  TEMEL Kat, .... kotunda ve 25/06/2011 tarihinde

gergeklestirilen ....m> beton dokiimi, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmigtir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarmna iliskin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmustir. Laboratuvar deney sonuglarina iligkin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren li¢ i glinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishas1 yap: denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek tizere ii¢ niisha diizenlenmigtir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Eleman: Yardime: Kontrol Yap1 Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Mithendisi Elemam veya adina Santiye Teknisyeni
Teknik Ogretmen/ Sefi
e Ingaat Teknikeri/
}é{{%’ Teknisyen/
Soyad Adi-Soyadi Adi-Soy Adi-Soyadi
I imza Imza i

AsRTh AKIN
Ins. Teknikeri

At




EK-8
FORM - 6
KALIP VE DONATI iMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.

Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt

Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B/ 543 / 5

Yapi Insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.

Yapi Denetim Kurulusunun Unvanv/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 2.Bodrum Kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, 8l¢ii, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak ddsendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig: tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 17/07/2011 tarihinde, bir niishasi yapi denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek lizere li¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denet<;151 Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
7’ Ingaat Mit endm Ingaat Mithendisi ~ Makine Mithendisi  Elektrik Mithendisi

Inayidehg@hviERciogghd1-Soyadt Adi-Soyad:
e Denetgisi Imza Imza

7
el Kontrol Elemam Yap1 Miiteahhidi
Makine Miih endi Elektrik Mithendisi  veya adma Santiye

Sefi
AdifSgyadi Adi-Soyad Adi-Soyad: Adi-Soyadi Adi-Soyads
imza Imza imza imza

Ingaat Mﬁhendlsl



EK-9
FORM -7
BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Iigili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.

Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt

Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5

Yapi ingaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m* B.A.K.

Yapi Denetim Kurulusunun Unvanvizin Belge No : Eser teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin  2.Bodrum kat, .... kotunda ve 17/07/2011 tarihinde
gergeklestirilen ....m> beton dékiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi almmistir. Laboratuvar deney sonuglarma iligkin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren {i¢ is glinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap: denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek izere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemani Yardimei Kontrol Yap1 Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Mitthendisi Ingaat Miihendisi Eleman1 veya adina Santiye Teknisyeni
Teknik Ogretmen/ Sefi
Insaat Teknikeri/
o Teknisyen/
tnayey]&%g SRERCIOGLY Ay ;dfl Adi-Soyads Adi-Soyad: Adi-Soyad
nsaatZaendisi Imza I [
N"%L?ﬁgzz Askin KEIN

Ins. Teknikeri
. ‘i\f.

AY



EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Iigili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.Itd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No : 17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5§
Yap1 Ingaat Alan1 (m?) ve Cinsi : 8874 m*> B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 1.Bodrum kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliinin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, dl¢li, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak dsendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandid tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmigtir.

Is bu tutanak 04/08/2011 tarihinde, bir niishas1 yap1 denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek tlizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetclsl Denetgisi Denetgisi Denetgisi
Insaat Mlihend1S1 Makine Miihendisi  Elektrik Mithendisi
: X ERCIOG LU Adi-Soyadi Adi-Soyad

ndi7si Imza Imza

62t X Al / 97
S 18346 Helgo No: : jlo.: 11822
Kontrol Elemam 3 gm Kontrol Elemam Yap1 Miiteahhidi
Ingaat Mithendisi Mimar ine Mithendisi  Elektrik Mithendisi veya adina $antiye
Sefi
Adf-Soyadi Ad1-Soyadi Adi-Soyadi Adi-Soyad: Adi-Soyad

imza imza fmza Imza



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
iigili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap: Ruhsat Tarihi ve No : 17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yap: insaat Alan1 (m?) ve Cinsi : 8874 m2 B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvanv/izin Belge No : Eser teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapimin  1.Bodrum kat, .... kotunda ve 04/08/2011 tarihinde
gerceklestirilen ....m* beton dékiimii, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney sonuglarmna iliskin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ii¢ i giinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap: denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek lizere li¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemani Yardimci Kontrol Yap1 Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Miihendisi Eleman: veya adina Santiye Teknisyeni
Teknik Ogretmen/ Sefi
Ingaat Teknikeri/
Teknisyen/
Adi-Soyadi Adi-Soyadi Adi-S
mza I As AKIN

ins. V ikn\kef'\



EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Ilgili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yap1 ingaat Alan1 (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin Zemin kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, 6lgli, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak désendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig tespit edilmistir.

Bu durumda beton dokiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 21/08/2011 tarihinde, bir niishas1 yap: denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek tizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
imar Ingaat ¥Mjih endisi Insaat Mithendisi  Makine Miihendisi  Elektrik Mithendisi
SRyad! RYRTe 505t 17 &EF{ i Adl-Soyadl AdJ-Soyadl
~Tie tipygulama e 506U imza imza

Oen. No:y6¥03 Gdh Sict No: 29267 yiciBe
Kontrol Elemam ontrol Elemani
Insaat Miihendisi Mimar

:“ %9 3722Kontrol Elemam Yap1 Miiteahhidi
hdisi  Elektrik Mithendisi  veya adina Santiye

Sefi
Adh- 9 y@1 Adi-Soyadi Adi-Soyad: Adi-Soyadi Adi-Soyad
/éza Imza Imza Imza Imza



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci ed.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B/ 543 / 5
Yapi ingaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m*> B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvanvizin Belge No : Eser teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapimin ~ Zemin kat, .... kotunda ve 21/08/2011 tarihinde

gergeklestirilen ....m" beton dokiimi, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmigtir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iliskin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmigtir. Laboratuvar deney sonuglarma iliskin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ii¢ is giinii iginde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap: denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek tizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemam Yardime1 Kontrol Yapi Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Mithendisi Elemani veya adina Santiye Teknisyeni
Teknik Ogretmen/ Sefi
Ingaat Teknikeri/
Teknisyen/
Adi-Soyadi -Soyad1 Adi-
tman M AKIN




EK-8
FORM - 6
KALIP VE DONATI iMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YiBF No: 681242

Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESi
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.Itd.sti.

Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt

Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / §

Yapi ingaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m?> B.A.K.

Yapi Denetim Kurulusunun Unvanvizin Belge No : Eser Teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 1.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, 6l¢li, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigy,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, gap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak ddsendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig tespit edilmistir.

Bu durumda beton dokiilmesine izin verilmisgtir.

Is bu tutanak 06/09/2011 tarihinde, bir niishasi yap1 denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek {izere {i¢ niisha dlizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetcls1 Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
; i iihendisi  Insaat Milhendisi =~ Makine Mithendisi Elektrik Miihendisi
A naye V$”JIGDQEVERC|OULU

: “8%%ontrol Elemani Yap1 Miiteahhidi
Ingaat Mithendisi Mimar Makine Mjther(disi  Elektrik Mithendisi veya adma Santiye
Vs Sefi

/o\ﬂ



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
figili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C- 1B/ 543 / 5
Yap: insaat Alani (m?) ve Cinsi : 8874 m> B.A.K.
Yap: Denetim Kurulusunun Unvanv/izin Belge No : Eser teknik Y.D.lItd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin  1.Normal kat, .... kotunda ve 06/09/2011 tarihinde
gergeklestirilen ....m> beton dskiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmigtir. Laboratuvar deney sonuglarmna iliskin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ti¢ is glinii iginde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. I3 bu tutanak, bir niishasi yapt denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek {izere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemani Yardimei Kontrol Yapi1 Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Mithendisi Elemani veya adina Santiye Teknisyeni
Teknik Ogretmen/ Sefi

: Insaat Teknikeri/ Askin AKIN
/A&b—\ Teknisyer/ Ins. ﬁeknikeri

e



EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Ilgili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No : 17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5§
Yapi Insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m?> B.AK.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 2.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, 6l¢ii, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak désendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandi: tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 23/09/2011 tarihinde, bir niishas1 yap1 denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek lizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
Insaat M eg,dlsl insaat Miithendisi ~ Makine Mithendisi  Elektrik Miihendisi

/",f/ 7y ylama S

Den. No:6803 G v f'c'm, - <T'_,Q1_p No/ 325
Kontrol Elemam ontrol Elemani o am 11392(0ntrol Elemam Yap1 Miiteahhidi
[ngaat Miihendisi Mimar Making Mithendisi  Elektrik Miihendisi  veya adina Sangiye

//N‘ >



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Iigili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yap: ingaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m*> B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin  2.Normal kat, .... kotunda ve 23/09/2011 tarihinde
gergeklestirilen ....m> beton dokiimii, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir. Ayrica
beton ve beton elemanlarimin numune alma ve deney metotlarina iliskin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney sonuglarma iligkin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ii¢ i glinii iginde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap1 denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek {izere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemam Yardmmc1 Kontrol Yap1 Miteahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Mithendisi Elemam veya adina Santiye Teknisyeni
- Teknik Ogretmen/ Sefi A
j//\v\ ngaat Teknikeri/ Askin AKIN

Inayei Cer DSEethiCiOGLU Teknisyen/ Ins. Teknikeri
aaéili\/l"o 9ndisi ]

10787

Bel 0.: 11822



EK-8
FORM - 6
KALIP VE DONATI iMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.

Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt

Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5§

Yapi ingaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m* B.A.K.

Yapi Denetim Kurulusunun Unvanvizin Belge No : Eser Teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 3.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, l¢ii, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigy,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, gap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak d6ésendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandid tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmigtir.

Is bu tutanak 07/10/2011 tarihinde, bir niishas1 yap1 denetim kurulugunca ilgili idareye
verilmek tizere ti¢ nilisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetq1s1 ) Denetc;lsx Denetgisi Denetgisi Denetgisi
, hendisi i aﬁa@t Mﬁhendlsl Makine Mithendisi ~ Elektrik Mithendisi

Cenglz 350 ooy

pan. No:16204 3d i BA No.: 17822 e
Kontrol Elemam Kontrol Elemam Ko#frol Elemam Kontrol Elemani Yap1 Miiteahhidi

Ingaat Mithendisi Mimar Maline Mithendisi  Elektrik Mithendisi veya adina Santiye

Se
/ a



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yap1 ingaat Alan1 (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.
Yapi1 Denetim Kurulusunun Unvanv/izin Belge No : Eser teknik Y.D.lItd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin  3.Normal kat, .... kotunda ve 07/10/2011 tarihinde

gerceklestirilen ....m> beton dékiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmigtir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney sonuglarma iliskin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren g is glinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishast yap1 denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek lizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Eleman: Yardimc1 Kontrol Yap1 Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Muhendisi Ingaat Mithendisi Eleman veya adina Santiye Teknisyelg\KlN

Teknik Ogretmen/ S Agkin ANIE
Ingaat Teknikeri/ ins. T knikeri
inaye gk SEUERCIOBLY Teknisyen/ i




EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI iMALATI KONTROL TUTANAGI ORNECI

YIBF No: 681242
Iigili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik

Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.

Yapi Ruhsat Tarihi ve No

:17.06.2011 - 2011/15369

Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B/ 543 / 5

Yapi Insaat Alam (m?) ve Cinsi

Yap: Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No

: 8874 m* B.A.K.

: Eser Teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 4.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip isciliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, dl¢ti, kot, yatay ve diigey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak désendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig: tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 27/10/2011 tarihinde, bir niishasi yap: denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek iizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetgm Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
3 Ingaat Mihendisi gaat Miihendisi Makine Mithendisi ~ Elektrik Mithendisi
fnay tCenglz SEMERCIOCLU
Fiadury ﬁ V. Denet

| isi
at Muhendisi
Ba Sicildgd.: 10797
Bela€ No.: 11822 . g
lemam Kontrol Elemam Yap1 Miit di

ine Mithendisi  Elektrik Miihendisi veya a antiye

Kontrol Elemam Kontrol Elemam
Ingaat Mithendisi Mimar M

=



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Tlgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhbsat Tarihi ve No : 17.06.2011 - 2011/15369
Yapimn Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yapi Insaat Alani (m?) ve Cinsi : 8874 m* B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvanvizin Belge No : Eser teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapmin  4.Normal kat, .... kotunda ve 27/10/2011 tarihinde
gergeklestirilen ....m° beton dskiimii, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmustir. Ayrica
beton ve beton elemanlarimin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney sonuglarmna iliskin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ii¢ is glinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap1 denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemani Yardime1 Kontrol Yap1 Miiteghhidi Laboratuvar
Ingaat Miihendisi Ingaat Mithendisi Elemani veya adina Yantiye Teknisyeni
Teknik Ogretmen/ ﬁgﬁ?’n AKIN

Inayet Cengi EN CIOUL.U hs;atki?m;ew Ing. knikeri
n§aatl\/| 1%;7319 , /Li-—-ﬁ eknisye <

Dene Belge 0.0 11822



EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Iigili idare : ESENYURT BELEDIYESi
Yam Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapimnin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / §
Yap: insaat Alani (m?) ve Cinsi : 8874 m?> B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 5.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, 6l¢ti, kot, yatay ve diigsey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak d6sendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandigi tespit edilmisgtir.

Bu durumda beton dokiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 13/11/2011 tarihinde, bir niishasi yap1 denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek lizere (i¢ niisha diizenlenmistir.

Pro_]e ve Uygulama  Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
W ' Denet91s1 Denetgisi Denetgisi Denetgisi
F"Bl VAT hendisi ?aat Mithendisi  Makine Mithendisi  Elektrik Miihendisi
en § =
B0 Mn:16410 da Sicit No: 2928?1@tg;| Inayet C ap:ZD t’g&CIOGLU

ngaat Mithenclisi

y & L ge No 1325

Y ic\lo.: 107 97
De s | i I .
Kontrol Elemani Kontrol Elemani K mdgl"é el;nbam 1522 ¥ ontrol Elemant Yap1 Miiteahhidi
Ingaat Mithendisi Mimar Makine Mithendisi  Elektrik Mithendisi  veya admalSantiye

$

S



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Iigili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yap Insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m*> B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin  5.Normal kat, .... kotunda ve 13/11/2011 tarihinde

gergeklestirilen ....m> beton dokiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iliskin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmigtir. Laboratuvar deney sonuglarma iligkin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ti¢ is gilinii iginde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap1 denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek tizere ii¢ niisha diizenlenmigtir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemam Yardimc1 Kontrol Yap1 Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Miuthendisi Ingaat Mithendisi Elemam veya adip4 Santiye Teknisyeni
Teknik Q
eknik Ogretmen/ . A skin

Inayet Cengiz SEMERCIOGLU Insaat Teknikeri/ KIN
Dengtisi - Ins. N
583',(“%’%%&& ////’k/a_ﬂ Teknisyen/ S. Tek eri

o 902 5l Noc 10707 .

& 2lng Mo 11822



EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Ilgili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap: Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5§
Yapi insaat Alan1 (m?) ve Cinsi : 8874 m*> B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvanvizin Belge No : Eser Teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 6.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliZinin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, &l¢ti, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildii,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak ddsendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandif: tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 30/11/2011 tarihinde, bir niishasi yapi denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek tizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
; Denetgisi _ Denetgisi Denetgisi Denetgisi
g ina%?&%tn %%?ﬁhﬁ% o akine Mithendisi  Elektrik Mithendisi
| Ue

S NOREN
Kontrol Elemani Kontrol Elemam emani Kontrol Elemam
Insaat Mithendisi Mimar Makine Miithendisi  Elektrik Miihendisi

s




EK-9
FORM -7
BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YiBF No: 681242

Iigili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.

Yap1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt

Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B/ 543 / 5

Yapi insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m> B.A.K.

Yapi Denetim Kurulugunun Unvany/izin Belge No : Eser teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin  6.Normal kat, .... kotunda ve 30/11/2011 tarihinde
gergeklestirilen ....m> beton dskiimi, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmustir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iliskin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney sonuglarina iliskin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren {i¢ is giinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap1 denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek tizere li¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemani Yardimci Kontrol Yapi Miigeahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Miithendisi Elemam veya antiye Teknis KfﬂN
. Teknik Ogretmen/ Askin

Ingaat Teknikeri/ ins. T Kn\ke\'\
Teknisyen/
i



EK-8
FORM -6

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B/ 543 / §
Yapi ingaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m* B.AK.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 7.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip isciliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, dl¢ti, kot, yatay ve diigey diizlemlere uygunluk agisindan kalibn
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak d6sendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandii tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmigtir.

Is bu tutanak 15/12/2011 tarihinde, bir niishas1 yap: denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek iizere li¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
G Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
Ingaat Mithendisi ~ Makine Miihendisi Elektrik Miithendisi

Kontrol Elemam Kontrol Eleman: HtEo Kontrol Elemamn Yap1 Mijit idi
Ingaat Miihendisi Mimar Makine Mithendisi  Elektrik Miihendisi  veya ad antiye

S



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Ilgili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5§
Yap Insaat Alan1 (m?) ve Cinsi : 8874 m* B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapimin  7.Normal kat, .... kotunda ve 15/12/2011 tarihinde

gerceklestirilen ....m* beton dékiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmstir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney sonuglarma iligkin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ii¢ is glinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishas1 yap: denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek lizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Eleman Yardimc1 Kontrol Yapi Miiteghhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Mithendisi Elemamn veya ad tiye MWWAK‘N
Teknik Ogretmen/ S

. ikeri
ingaat Teknikeri/ Ing. Tekn
Teknisyen/ .




EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI iMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B /543 / 5
Yap1 Insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvanv/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 8.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullamilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, &l¢li, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gsterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak ddsendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 02/01/2012 tarihinde, bir niishas1 yapt denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek {izere Ui¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetgisi Denetq151 inaydPEBgIeIS R Denetgisi Denetgisi
i Mithendisi Insyaat Mithens u_s%l : R’i’aﬁéine Miihendisi Elektrik Miihendisi

Deneld s
og; 8 ﬁgmanl Kontrol Elemani Kontrol Elemam Kontrol Elemam Yap: Mixephhidi
Ingaat Mithendisi Mimar Makine Mithendisi  Elektrik Mithendisi  veya ad tiye

j\/\hm



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No : 17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yapi insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m*> B.A.K.
Yapi1 Denetim Kurulusunun Unvanv/izin Belge No : Eser teknik Y.D.lItd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapimin  8.Normal kat, .... kotunda ve 02/01/2012 tarihinde

gerceklestirilen ....m° beton dskiimii, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmigtir. Laboratuvar deney sonuglarina iliskin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren {i¢ i glinii iginde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yapi denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek lizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Eleman1 Yardimct Kontrol Yap1 Miiteahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Insaat Miithendisi Elemant veya adinalSantiye Teknisyeni
Teknik Ogretmzl}/ Askin AKIN
EYET wngiz SEMEBCIO(,LU Ingaat Teknikeri ]n Teknikeri
Wl S Qunn disi /Q//\Aﬂ Teknisyen/ ¥
& 079



EK-8
FORM - 6
KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YiBF No: 681242

Iigili idare : ESENYURT BELEDIYES]
Yap Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ing.San. ve Tiv.ltd.sti.

Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapmin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt

Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5

Yap1 insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.

Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.ltd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 9.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, l¢li, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildii,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak ddsendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig1 tespit edilmistir.

Bu durumda beton dokiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 26/01/2012 tarihinde, bir niishas1 yap1 denetim kurulusunca ilgili idareye
verilmek tizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetg ﬁsi Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
_r 2 Ingaat Mtthendisi ~ Ingaat Mithendisi ~ Makine Mithendisi  Elektrik Miihendisi

Inayet Lengiz SEMEACIOSLY
- Q.

& n§at‘M' end;sé
Kontrol Elemani K OnegiEle(s 031“ {-Kontrol Elemani Yap1 Miit idi
¥ . . . . 8L .
Ingaat Miihendisi Mimar MakineMithendisi  Elektrik Miihendisi  veya ad antiye

% $



EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242

Iigili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yap Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / §
Yapi Insaat Alam (m?) ve Cinsi : 8874 m* B.A.K.
Yap: Denetim Kurulusunun Unvanv/izin Belge No : Eser teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin  9.Normal kat, .... kotunda ve 26/01/2012 tarihinde

gergeklestirilen ....m> beton dékiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmustir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iliskin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alinmistir. Laboratuvar deney sonuglarina iligkin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ti¢ is glinii i¢inde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishas1 yap1 denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek tizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemamn Yardime: Kontrol Yap1 Miitedhhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi Ingaat Mithendisi Elemam veya ading Skptiye Tekms
Teknik Ogretmen/ S p@k

. . ef\
3nayer Lepg? SEMERCIOBLU Ingaat Teknikeri/ Ing- Tek \K
api Dene Teknisyen/
aat i '
!HJO IJ/ 7



EK-8
FORM - 6

KALIP VE DONATI IMALATI KONTROL TUTANAGI ORNEGI

YiBF No: 681242
figili Idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yap1 Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapinin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / §
Yapi insaat Alan1 (m?) ve Cinsi : 8874 m? B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser Teknik Y.D.Itd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapinin 10.normal kat, .... kotunda yapilan denetimde:

1- Kalip imalatinda kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve
takviyelerinin yeterli oldugu, 6l¢ii, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin
projesine uygun olarak yapildigi,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine
uygun olarak désendigi,

3- Tesisat projelerine uygunluk saglandig tespit edilmistir.

Bu durumda beton dokiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak 20/02/2012 tarihinde, bir niishas1 yap1 denetim kurulugunca ilgili idareye
verilmek lizere li¢ niisha dlizenlenmistir.

Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama Uygulama Proje ve Uygulama Proje ve Uygulama
Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi Denetgisi
Mj Ingaat Mithendisi . Insaat Mithendisi  Makine Miihendisi  Elektrik Miihendisi
A inaye: \_4‘?,’.3:2 of:'n/'p:.ﬁ'c;log;“u

1

a Slel! No:'/; ’ ) NG e e B »'(T’"‘") . e
Kontrol Elemani Kontrol Eleman: I¢gmant '~ Kontrol Elemam Yap: Miit di
Ingaat Muthendisi Mimar ine Mithendisi ~ Elektrik Mithendisi  veya ad tiye

. s




EK-9
FORM -7

BETON DOKUM TUTANAGI ORNEGI

YIBF No: 681242
Ilgili idare : ESENYURT BELEDIYESI
Yapi Sahibi : Kars Turgutreis Kerestecilik
Ins.San. ve Tiv.ltd.sti.
Yapi Ruhsat Tarihi ve No :17.06.2011 - 2011/15369
Yapmin Adresi : Atatiirk mh. Adnan Kahveci cd.
No:7 Esenyurt
Pafta/Ada/Parsel No :23C-1B / 543 / 5
Yap: insaat Alani (m?) ve Cinsi : 8874 m?> B.A.K.
Yapi Denetim Kurulusunun Unvany/izin Belge No : Eser teknik Y.D.lItd.sti. / 687

Yukarida belirtilen yapimin  10.Normal kat, .... kotunda ve 20/02/2012 tarihinde
gerceklestirilen ....m> beton dokiimil, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir. Ayrica
beton ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iliskin standartlarina uygun
olarak 6 adet beton numunesi alimmistir. Laboratuvar deney sonuglarina iligkin raporlar,
olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafindan diizenlenme tarihinden itibaren ii¢ is giinii iginde, aksi
takdirde hakedis eki olarak ilgili idareye iletilecektir. Is bu tutanak, bir niishasi yap: denetim
kurulusunca ilgili idareye verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Uygulama Denetgisi Kontrol Elemam Yardimci Kontrol Yapi Migeahhidi Laboratuvar
Ingaat Mithendisi ingaat Mihendisi Elemam veya adimaSantiye Teknisyeni
Teknik Oretmen/ Askin AKIN

ma‘jEs v OEI\/(ERQ"O;' U . . . '
@)’ﬁ’ Denggcr } GL Insaat Teknikeri/ Ins. T niker
Dan ) 10787 Teknisyen/ e
A .A‘/ e ‘@,5 :




- CSUNTIST L

GUNTEST iINSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE SEHIRCILIK
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. §Ti. Lab. |z, No: 201

KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINI

DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHI| 11.12.2012
YAPTMUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPI DENETIM KURULUSU ESERTEKNIK YAPI DENETIM LAB. KOD NO K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648542
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) [93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 380m3 BETON DOKUM TARIHI 25.06.2011
NUMUNEY! ALAN ASKIN AKIN
DENEY SONUCLARI
Suﬂ* Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindi§ Yapi Elemani Deney Tarihi Dayanimi  |Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm?2 (Mpa)
1 TEMEL 11.12,2012 43,91
2 TEMEL 11.12.2012 36,99
3 TEMEL 11.12.2012 45,54
42,15
Onaylayan
. Prof. Dr. Gunduz Ozisik
LabDen.Ne;647 |
-] g /
>
FR30/Rev00 pd “
NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmig olup,

alinis tarihi, ve deney sonuglar1 digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, bagliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 6ngdrdugi kriterler uygulanmigtir.
Bulunan degerler es deger kiip dayanimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen ¢ogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - [STANBUL
Tel: 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY!| TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.$TI.ALINIS TARIHI

08,12,2012

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH. ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIHI

11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO

K0141-12(1-2-3)

BOY
h(mm)
CAP
D(mm)

93

BASING
. YUZEYI 67.89 =

A.(cm2)
BASINC
YUKU 298100
P.(N)

BASING
MUKAVEMETI | 43.91
(N/mm2)

BOY j
93
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BASING
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93

BASINGC
YUKU 251100
P.(N) o
. BASING
MUKAVEMETI | 36.9¢
(N/mm2)

BOY
h{mm)
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D(mm)
BASING

93

93

A.(cm2)
BASING
YUKUO 309200
P.(N)
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(N/mm2)
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GUNTEST iNSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE SEHIRCILIK
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. STi. BAKANLIGI
Lab. Iz. No: 201
KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINGC DAYANIM TAYINI
DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI Sayfa No 1/1
API SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHI] 11.12.2012
AP MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
APIDENETIM KURULUSU _ [ESERTEKNIK YAPI DENETIM AB. KOD NO | K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR] 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |[ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648594
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETIC| FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) [93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 200m3 BETON DOKUM TARIHI 17.07.2011
NUMUNEY! ALAN ASKIN AKIN
DENEY SONUCLARI
%ﬁ Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yapi Elemani Deney Tarihi Dayamimi | Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
4 2.BODRUM S2 KOLON 11.12.2012 42,72
5 2.BODRUM PERDE 11.12.2012 38,33
6 2.BODRUM TABLIYE 11.12.2012 41,35
40,80
,  Onaylayan.
. Prof, Dr/@g@gg; Q@ﬂl@
Lab/ Dep.No 647 2N
e _,\ s \
BUL /;
FR30/Rev00
NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup,

alinis tarihi, ve deney sonuglar1 digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye ahinmustir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, bagliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NiSAN 2010 sngordiigii kriterler uygulanmugtir.
Bulunan degerler es deger kiip dayanimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni oimaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax : 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com
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KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY| TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK IN$.SAN.VE TIC.LTD.$TIALINI$ TARIHI

08,12,2012

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO.7 ESENYURT/ iST.

DENEY TARIHI

11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

RAPOR NO

K0141-12(4-5-6)

93
h{mm)

93
D(mm)

. YUZEY! 67.89
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BASING
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CSGUNTEST M

GUNTEST iNSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE SEHIRCILIK
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. $Ti. Lab. Iz No: 201

KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINI

DENEY RAPORU
YAPI BiLGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHI| 11.12.2012
YAPI MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM POR NO 2767-12
YAPTDENETIM KURULUSU  |[ESERTEKNIK YAPI DENETIM LAB. KOD NO K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
'BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |[ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648613
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) {93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 200m3 BETON DOKUM TARIHI 04.08.2011
NUMUNEY! ALAN ASKIN AKIN
DEJNEY SONUCLARI
Sﬁ Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yapi Elemani Deney Tarihi Dayanimi  |Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
7 1.BODRUM S5 KOLON 11.12.2012 45,38
8 1.BODRUM PERDE 11.12.2012 38,42
9 1.BODRUM TABLIYE 11.12.2012 36,07
39,96

Onaylayan

FR30/Rev00

NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup,
alinug tarihi, ve deney sonuglari digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

% Karot numunelerin alinmasi, kesme, bagliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/N ISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 6ngdrdiig kriterler uygulanmigtir.
Bulunan degerler es deger kilp dayamimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gdre degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEYI TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAP| SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.STI.ALINIS TARIHI

08,12,2012

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST. DENEY TARIH!

11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO

K0141-12(7-8-9)

BOY
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SoGUNTEST U

GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE SEHIRCILIK
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. $Ti.

Lab. |z. No: 201
KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINGC DAYANIM TAYINI
DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHIT 11.12.2012
YAPIMUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPI DENETIM KURULUSU  |ESERTEKNIK YAPI DENETIM LAB. KOD NO | KO141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR|ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648613
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) |93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 200m3 BETON DOKUM TARIHI 21.08.2011
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
DENEY SONUCLARI
Slﬂ Basing Ortalama
Karot Numunenin Ahndigi Yap: Elemani Deney Tarihi Dayanimi | Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
10 ZEMIN KAT S7 KOLON 11.12.2012 43,22
11 ZEMIN KAT S8 KOLON 11.12.2012 36,51
12 ZEMIN KAT TABLIYE 11.12.2012 42,75
40,83

FR30/Rev00

NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinms olup,
alinig tarihi, ve deney sonuglar digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarim etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, bagliklama yapilmasi ve test edilmesi iglemleri sirasinda TS EN 12504-1/NISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NiSAN 2010 8ngdrdugil kriterler uygulanmistir.
Bulunan degerler es deger kiip dayammi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gbre degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY! TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI| SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK ING.SAN.VE TIC.LTD.STI.ALINIS TARIHI

08,12,2012 .

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIHI

11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

23C-1B/643/5

RAPOR NO

K0141-12(10-11-12)
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GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE SEHIRGILIK
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. STi. Lot . No. 201

KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASING DAYANIM TAYINi

DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHI| 11.12.2012
YAPI MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM POR NO 2767-12
YAPIDENETIM KURULUSU ESERTEKNIK YAPI DENETIM AB. KOD NO K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR] 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |[ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648652
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) 193*93 BETON SINIF! C30
TEMSIL ETTiGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 06.09.2011
'NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
DENEY SONUCLARI
_E& Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yapi Eleman Deney Tarihi Dayanimi  |Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
13 1.KAT S10 KOLON 11.12.2012 35,93
14 1.KAT S11 KOLON 11.12.2012 46,21
15 1.KAT TABLIYE 11.12.2012 44,07
42,07
Onaylayan
. Prof. D[GﬁﬁaUEjOZl$lk f
Lo, Doy N8y
&v’( \\:{
AP TA -
\%ﬁ@i/ /3
L
NS
FR30/Rev00 NCALS o
NOTLAR: N T

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup,

alinig tarihi, ve deney sonuglar1 disindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmustir. Numunelerde deney sonuglarim etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, basliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 6ngdrdugi kriterler uygulanmigtir.
Bulunan degerler es deger kiip dayamm: olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Aikop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com
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KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY! TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI 11,12,2012

YAP| SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.STIALINIS TARIHI 08,12,2012

SANTIYE ADRES!

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST. DENEY TARIHI 11,12,2012

PAFTA / ADA [ PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO K0141-12(13-14-15)

BOY
h{mm)
CAP
D(mm)
BASING
. YUZEYI 67.89
A.(cm2)
BASING
YUKU 243900
P.(N)
BASING
MUKAVEMETI | 35.93
(N/mm2) ]
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BOY
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CAP
D(mm)
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CAP
D{mm)
BASING

93

93

A.(cm2)
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GUNTEST iNSAAT BETON VE GELIK

A

GEVRE VE SEHIRCILIK

YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. §Ti. v
KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINi
DENEY RAPORU
YAPI BiLGILERI Sayfa No 1/1
YAPT SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHI] 11.12.2012
YAPI MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPIDENETIM KURULUSU  |ESERTEKNIK YAPI DENETIM AB. KOD NO [ K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |[ESENYURT 23C-1B /543 IS BRN NO: 3648677
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) [93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 23.09.2011
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
D‘EY SONUCLARI
Si o Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yap: Elemani Deney Tarihi Dayanimi Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
16 2.KAT S14 KOLON 11.12.2012 38,43
17 2.KAT S15 KOLON 11.12.2012 44,37
18 2.KAT TABLIYE 11.12.2012 36,44
39,75
Onaylayan

Prof. Drﬁmmz|$|k

R Y- ]
At
AN g y
N
NN L A& T 5
FR30/Rev00 AT W
NOTLAR: ~

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmig olup,

alinis tarihi, ve deney sonuglari digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

# Karot numunelerin alinmasi, kesme, basliklama yapiimasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NiSAN-2002,
TS EN 13791/NiSAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 8ngbrdigu kriterler uygulanmistir.
Bulunan degerler es deger kiip dayanim: olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gre degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax :0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEYI TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAP! DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI| SAHIBININ ADI

KARS TURGUT RE{S KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.$TLALINIS TARIHI

08,12,2012

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIHI

11,12,2012

PAFTA/ ADA / PARSEL

RAPOR NO

K0141-12(16-17-18)

BOY
h(mm)

93

CAP
D{mm)
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BASING
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A.(cm2)
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@ AALINITECT ) !/
GUNTEST iINSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE SEHIRCILIK
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. STi. Lot Iy B,\ﬁ)',“z‘g:-'é'

KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINI

DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI - Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. POR TARIHI] 11.12.2012
YAPT MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPI DENETIM KURULUSU ESERTEKNIK YAPI DENETIM LAB. KOD NO K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |[ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648699
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDIITIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) 193*93 BETON SINIF! C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 07.10.2011
NUMUNEYI| ALAN ASKIN AKIN
DHEY SONUCLARI
S o Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindi§ Yapi Elemant Deney Tarihi Dayanimi  |Basing Dayamimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
19 3.KAT S16 KOLON 11.12.2012 44,65
20 3.KAT $17 KOLON 11.12.2012 38,16
21 3.KAT TABLIYE 11.12.2012 40,76
41,19
Onayla
. Prof. Dr. GUndUZ PzZIsK, 5 .o
Lab. Den.Ngr;s@{;%/‘»Qz 30
- 4 . ‘:ﬁ
(@l g
i D‘(J‘ \
FR30/Rev00 -
NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup,

almis tarihi, ve deney sonuglan disindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donat1 tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, baghklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NiSAN-2002,
TS EN 13791/NiSAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NiSAN 2010 6ngordigi kriterler uygulanmigtir.
Bulunan degerler es deger kiip dayanimi olup, sonuglarts 1379 1/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



-KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY| TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.$TIALINIS TARIHI

08,12,2012

$ANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIHI

11,12,2012

PAFTA / ADA/ PARSEL

23C-1B/643/5

RAPOR NO

K0141-12(19-20-21)

BOY
h(mm)
CAP
D(mm)
BASING
YUZEY!
A.(cm2)
BASING
YUKU
P.(N)
BASING
MUKAVEMETI
(N/mm2)
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P.(N)
BASING
MUKAVEMETI
(N/mm2)
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276700

40.76
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@ ALINITFCT
GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE %ﬁ*ﬂfﬁ[ﬁg‘,
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. §Ti. Lab. 2. No: 201

KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINI

DENEY RAPORU
YAPI BiLGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHI| 11.12.2012
YAPIMUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPTDENETIM KURULUSU ESERTEKNIK YAPI DENETIM LAB. KOD NO K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR) 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |[ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648717
NUMUNE BiLGiLERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) |93*93 BETON SINIF] C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 27.10.2011
NUMUNEY| ALAN ASKIN AKIN
D Y SONUCLARI
STHE) Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yap: Elemani Deney Tarihi Dayanimi Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
22 4.KAT S17 KOLON 11.12.2012 45,53
23 4 KAT S18 KOLON 11.12.2012 36,71
24 4.KAT TABLIYE 11.12.2012 34,08
38,77
Onaylayan
. Prof. Dr. Gunduz Ozigik
FR30/Rev00
NOTLAR:
* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmig olup, - T

e g

alimig tarihi, ve deney sonuglari disindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarim etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, bagliklama yapilmas ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NISAN-2002,
TS EN 13791/NiSAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 8ngordigt kriterler uygulanmigtur.
Bulunan degerler es deger kiip dayamimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7've gore degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



: KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY( TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

SANTIYE ADRESI

YAPI SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.STIALINIS TARIHI

08,12,2012

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIH|

11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO

K0141-12(22-23-24)

BOY 400000

93
h{mm)

CAP 320000
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D(mm)
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GUNTEST iNSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE ﬁﬁﬁﬁg‘l
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. S$Ti. Lab. lz. No: 201
KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINI
DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHIT 11.12.2012
YAPTMUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPIDENETIM KURULUSU  [ESERTEKNIK YAPI DENETIM CAB. KOD NO | K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR] 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR|ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648734
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDITIPI 3Silindir URETIC| FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) [93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 13.11.2011
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
DE@REY SONUCLARI
Sir: Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yapi Elemani Deney Tarihi Dayanimi | Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
25 5.KAT S19 KOLON 11.12.2012 38,34
26 5.KAT 520 KOLON 11.12.2012 36,26
27 5.KAT TABLIYE 11.12.2012 39,34
37,98
. ‘_f_j_bgpaylayan

!

ngiiz Ozigi

FR30/Rev00

NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup,
alinis tarihi, ve deney sonuglan digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, basliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NiSAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 8ngdrdugi kriterler uygulanmugtir.
Bulunan degerler es deger kilp dayanimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gére degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY] TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI| SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.STI LALINI$ TARIHI

08,12,2012 "

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIH(

11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO

K0141-12(25-26-27)

BOY

93
h(mm)

CAP
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D(mm)
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GUNTEST iNSAAT BETON VE GELIK

GEVRE VE SEHIRCILIK

T.C

YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. $Ti. Lab. ,Z,BN’;T‘;Q: el
KAROT (SERTLESMIS$ BETON ) BASING DAYANIM TAYINI
DENEY RAPORU
YAPI BILGIiLERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. POR TARIHIT 11.12.2012
YAPT MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPI DENETIM KURULUSU  [ESERTEKNIK YAPI DENETIM AB. KOD NO | K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |[ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648758
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) [93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 30.11.2011
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
Y SONUCLARI
_Sm Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindi§i Yapi1 Elemani Deney Tarihi Dayanim: |Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
28 6.KAT S21 KOLON 11.12.2012 35,72
29 6.KAT S22 KOLON 11.12.2012 42,73
30 6.KAT TABLIYE 11.12.2012 35,57
38,01
Onaylayan
() Prof, Br.Gandx
,/ [2‘7.,_/ ’ “
L (ISTAN
NN

FR30/Rev00
NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup,

alinis tarihi, ve deney sonuglan disindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.
* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarim etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, basliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NiSAN 2010 6ngdrdugi kriterler uygulanmustir.
Bulunan degerler es deger kitp dayammu olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gdre degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.
* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEYI TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIH|

11,12,2012

YAP! SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK IN$.SAN.VE TIC.LTD.$T!

LALINIS TARIHI

08,12,2012

S$ANTIYE ADRES!

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT!/ IST.

DENEY TARIH|

11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO

K0141-12(28-29-30)
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FR30/Rev00
NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup,
alimig tarihi, ve deney sonuglari digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.
* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmast, kesme, bagliklama yapilmasi ve test edilmesi iglem

T.C.
GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK CEVRE VE giwﬁ:_';g‘l
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. $Ti. Lab. Iz. No: 201
KAROT (SERTLESMIiS BETON ) BASINGC DAYANIM TAYINi
DENEY RAPORU
YAPI BiLGIiLERI Sayfa No 1/1
KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. POR TARIHIT 11.12.2012
YAPT MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPIDENETIM KURULUSU  |ESERTEKNIK YAPI DENETIM CAB. KOD NO | K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648798
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) |93*93 BETON SINIF] C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 15.12.2011
NUMUNEY| ALAN ASKIN AKIN
__l‘JEY SONUCLARI
Si o Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yapi Elemant Deney Tarihi Dayanimi |Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
31 7.KAT $23 KOLON 11.12.2012 35,41
32 7.KAT S24 KOLON 11.12.2012 34,85
a3 7.KAT TABLIYE 11.12.2012 44,07
38,11
—
’ "'; E‘of‘{‘\ylayan
. Prof. Br-GuRdLZOz
Lab, ‘Dén.No: 64
LEP R g (R
AR
ol
1 -
N ) P &

leri sirasinda TS EN 12504-1/NiSAN-2002,

TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 6ngdrdiigii kriterler uygulanmigtir.
Bulunan degerler es deger kiip dayamimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir
* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gecerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.
* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax : 0212 858 16 44

www.gunlaboratuar.com




KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY| TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI 11,12,2012

YAPI SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.ST LALINIS TARIHI 08,12,2012

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST. DENEY TARIHI 11,12,2012

PAFTA / ADA / PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO K0141-12(31-32-33)
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EAGUNTEST O

GEVRE VE SEHIRCILIK

GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK B AKANLIGI
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. $Ti. Lab. Iz No: 201
KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINi
DENEY RAPORU
YAPI BiLGILERI Sayfa No 1/1
YAPT SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHIT 11.12.2012
YAPI MUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
YAPI DENETIM KURULUSU |ESERTEKNIK YAPI DENETIM CAB.KOD NO | K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR |ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648809
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) [93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 02.01.2012
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
EE{ SONUCLARI
Sir: Basing Ortalama
Karot Numunenin Aiindig Yapi Elemani Deney Tarihi Dayanimi Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
34 8.KAT S25 KOLON 11.12.2012 34,22
35 8.KAT S26 KOLON 11.12.2012 39,64
36 8.KAT TABLIYE 11.12.2012 36,00
36,62

/&7 Onayidyan
) | . D Gundoz G
b Deniensdr o /
RGO

e

FR30/Rev00

NOTLAR:

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmig olup,

alinis tarihi, ve deney sonuglan disindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donat: tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, basliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/NiSAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NiSAN 2002 TS EN 12390-3/NiSAN 2010 6ngtrdiigl kriterler uygulanmstir.
Bulunan degerler es deger ktip dayanimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen ¢ogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com
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KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY| TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAP| DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK IN§.SAN.VE TiC.LTD.ST!

LALINIS TARIHI

08,12,2012

SANTIYE ADRES]

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIHI

11,12,2012

PAFTA / ADA/ PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO

K0141-12(34-35-36)
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GUNTEST iINSAAT BETON VE GELIK

~LINITFECT
\IJIN I LD

—&%—

GEVRE VE SEHIRCILIK

YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. STi. Lab. ,Z.BN’;‘.(QB': et
KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINI
DENEY RAPORU
YAPI BiLGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. RAPOR TARIHIT 71.12:2012
APTMUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM POR NO 2767-12
APTDENETIM KURULUSU  |ESERTEKNIK YAPI DENETIM AB. KOD NO | K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR|ESENYURT 23C-1B /543 /5 BRN NO: 3648823
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDITIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) [93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 26.01.2012
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
EY SONUCLARI
SWio Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yapt Elemani Deney Tarihi Dayanimi | Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
37 9.KAT S27 KOLON 11.12.2012 37,28
38 9.KAT S28 KOLON 11.12.2012 34,29
39 9.KAT TABLIYE 11.12.2012 44,03
38,563
Onaylayan ™.
‘ Pr%f. Dr. Gu@uz;ﬁiri LT
Lab. Den.Ngr647 >

FR30/Rev00
NOTLAR:

[~

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmig olup,
alinis tarihi, ve deney sonuglari digindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmistir.
* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmigtir. Numunelerde deney sonuglarin etkileyecek oranda

donati tesbit edilmemistir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, bashklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/N ISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NISAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 8ngdrdiigi kriterler uygulanmugtir.
Bulunan degerler es deger kiip dayanimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir
* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin
degistirilemez ve kismen ¢ogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL

Tel : 0212 858 16 43 Fax : 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com




- KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY( TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI

11,12,2012

YAPI SAHIBININ ADI

KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.ST

LALINIS TARIHI

08,12,2012

SANTIYE ADRESI

ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST.

DENEY TARIHI

11,12,2012 .

PAFTA/ADA/ PARSEL

23C-1B/543/5

RAPOR NO

K0141-12(37-38-39)
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BASING
YUZEYI
A.(cm2)

BASING
YUKU
P.(N)

253100

400000

320000

240000

Yii

— 160000

80000

BASING
MUKAVEMETI
(N/mm2)

37.28

BOY
h{mm)

CAP
D(mm)

400000

160

240 320

400

320000

BASING
YUZEYI
A.(cm2)

240000

Yii

BASING
YUKU
P.(N)

BASING
MUKAVEMETI
(N/mm2)

232800 |

34.29

|
]1160000

80000

-

BOY
h(mm)

CAP
D(mm)

93

93

BASING
YUZEYI
A.(cm2)

67.89

0 80

160

240 320

400

| 400000
i

320000

240000

Yii

BASING
YUKU
P.(N)

298900

160000

|
|
|
!
|

80000

BASING
MUKAVEMETI
(N/mm2)

44,03

-

0 80

DENEY| YAPAN
z o Ay

g:

160

sn

240

400



2. 7~ 1 IN ITFCT
PG INT LRI

GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK GEVRE VE SEHIRCILIK
YAPI MALZ. TEST LAB. SAN. TiC. LTD. STi. Lot by e

KAROT (SERTLESMIS BETON ) BASINC DAYANIM TAYINI

DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI Sayfa No 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK SAN. PORTARIHI] 11.12.2012
APTMUTEAHHIDI AKREIS YAPI TASARIM RAPOR NO 2767-12
APIDENETIM KURULUSU ESERTEKNIK YAPI DENETIM LAB. KOD NO K0141-12
YAPININ ADRESI ESENYURT NUM.ALIN. TAR| 08.12.2012
BELEDIYE / PAFTA -ADA-PAR [ESENYURT 23C-1B 1543 15 BRN NO: 3648855
NUMUNE BILGILERI
NUMUNENIN ADEDI/TIPI 3Silindir URETICI FIRMA OZSEC
NUMUNE BOYUTLARI (mm) |93*93 BETON SINIFI C30
TEMSIL ETTIGI KUTLE 150m3 BETON DOKUM TARIHI 20.02.2012
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
%PZSONUCLARI
S Jo] Basing Ortalama
Karot Numunenin Alindigi Yap: Elemani Deney Tarihi Dayanimi | Basing Dayanimi
N/mm? (Mpa) N/mm? (Mpa)
40 10.KAT $29 KOLON 11.12.2012 46,12
41 10.KAT $30 KOLON 11.12.2012 38,31
42 10.KAT TABLIYE 11.12.2012 45,00
43,14
Onaylayan
® Prgf. Dr. Gunduz Ozigik
Lap. Den.Ng; §47_ 4 &,
S S Ra Nl O JAN
';'—n\"., ‘\ii \‘-i
WEZ e }
-~ fl
A
FR30/Rev00 e S
NOTLAR: e

* Karot Numuneleri Laboratuvarimizin tarafindan alinmis olup, Rl
alinig tarihi, ve deney sonuglari disindaki bilgiler deneyi talep eden firma tarafindan beyan edilmigtir.

* Numuneler h=d olarak hazirlanmis ve deneye alinmistir. Numunelerde deney sonuglarini etkileyecek oranda

donat1 tesbit edilmemisgtir.

* Karot numunelerin alinmasi, kesme, basliklama yapilmasi ve test edilmesi islemleri sirasinda TS EN 12504-1/N ISAN-2002,
TS EN 13791/NISAN 2010 TS EN 206-1 NiSAN 2002 TS EN 12390-3/NISAN 2010 6ngdrdugii kriterler uygulanmustir.
Bulunan degerler es deger kiip dayanimi olup, sonuglarts 13791/nisan 2010 madde 7'ye gore degerlendirilir

* Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler icin gegerlidir. Laboratuvarimizin izni olmaksizin

degistirilemez ve kismen gogaltilamaz.

* RAPOR EKI: 1Sayfa Test Sonug Raporu

Ornek Mah. Alkop Sanayi Sitesi A-3 Blok No:18 Esenyurt - ISTANBUL
Tel : 0212 858 16 43 Fax: 0212 858 16 44
www.gunlaboratuar.com



KAROT BASING DAYANIM RAPORU

DENEY( TALEP EDEN FIRMA ESER TEKNIK YAPI DENETIM RAPOR TARIHI 11,12,2012

YAPI SAHIBININ ADI KARS TURGUT REI[S KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.STI.ALINIS TARIHi 08,12,2012
SANTIYE ADRESI ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST. DENEY TARIHI 11,12,2012 .
PAFTA / ADA/ PARSEL 23C-1B/543/5 RAPOR NO K0141-12(40-41-42)

BOY 400000 : ;
93 - |
h(mm) )
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GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK

N

T.C.

GEVRE VE SEHIRCILIK

YAPI MALZ. i ' BAKANLIGI
TEST LAB. SAN. TIC. LTD. $Ti. Lab. Iz. No: 201
BETON CELiK CUBUK DAYANIMI DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI SayfaNo 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KER.INS.SAN. RAPOR TARIHI 24.06.2011
YAPI MUTEAHHIDI KARS TURGUT REIS KER.INS.SAN. RAPOR NO 2316-11
YAPI DENETIM KURULUSU ESER TEKNIK YAPI DENETIM LABORATUAR NO D0339-11
YAPININ ADRESI| ESENYURT NUM. ALIN. TARIH 24.06.2011
BELEDIYE / PAFTA-ADA-PARS ESENYURT 23C-1B / 543/ 5 DENEY TARIHI 24.06.2011
NUMUNE BIiLGiLERI BR NO
URETICI FIRMA ICDAS
TEMSIL ETTIGI KUTLE (Ton) 50
NUMUNE TiPI NERVURLU BETON GELIK CUBUK
NUMUNE GAPI(Q) Q8-Q10-Q12-Q14-Q16-Q18-Q20-Q22
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
‘ DENEY SONUCLARI
SIR.|Anma ~_GAP Deney Akma Gekme Cekme/Akma| Deney.Ak/ | Kop.Uz
numunesi
Gapi [AdetSinifiNo ToLERANSI Katlesi Dayanimi Dayammi Dayanimi Karak. amasi
NO| mm ka/m |Re=N/mm?|Rm=N/mm?| Orani Rm/Re Akm.Oram| %
1 * 0.401 526.60 633.30 1.20 1.25 17.30
1|28 |3 !llika}] 2 ¥ 0.395 510.90 600.80 1.18 1.22 17.60
3 * 0.395 516.10 611.80 1.19 1.23 15.30
1 * 0.620 513.90 617.80 1.20 1.22 12.80
2|@10| 3 |Wa| 2 > 0.620 523.60 620.30 1.18 1.25 13.30
3 > 0.620 514.00 617.90 1.20 1.22 12.80
1 * 0.895 516.40 638.40 1.24 1.23 13.30
3|@12| 3 |Ma| 2 * 0.894 528.80 634.90 1.20 1.26 14.10
3 * 0.883 491.60 570.30 1.16 1.17 15.20
1 * 1.200 507.40 631.50 1.24 1.21 14.50
4 | @14 3 1 lka] 2 * 1.200 510.50 587.90 1.15 1.21 15.40
3 * 1.200 522.20 606.80 1.16 1.24 14.00
1 * 1.596 529.00 633.10 1.20 1.26 15.90
5|@16| 3 |llka| 2 * 1.595 523.50 628.00 1.20 1.25 14.40
‘ 3 * 1.581 540.50 633.40 1.17 1.29 12.40
SINIR DEGERLER Anma Kutlesi ve Toleranslan ( Kg/m)
o Cap (d) Kiitle Min. Max.
Sicak Haddeleme Isiemi Ile Imal Edilen (a ) — o, 0509 e
Ti NervirltG(N B 0.395 0.371 0.471
ipler erviirlii(N) LA 5 : :
Sembol li-a 12 0.888 | 0.835 0.924
14 1.;138 1.137 1.258
Anma Gap! 26 - 250 T8 7.000 —T880 | 2.080
2 20 2.470 7,322 7560 |
Min. Akma Dayanimi N/mm 420 55 585 S o0
: 73 3.550 3.337 3602 |
Min. Gekme Dayanimi N/mm? 500 >z T EE— 3510 T O0E
26| ) - 4.335
Deneysel Akma Dayan./Karak Akma.(max) 1,30 o 2530 T30 =053
Min. Gekme/Akma Dayanimi Orani 1.15 Q&M ]
LAB.DEN.NO.647"
*Laboratuarimiz Baymndirlik ve Iskan Bakanhgnin 05,05,2010 Tarih ve 201 Sayili Lab. izip;gﬁ §§lneS%h¢J.ptll‘;‘ % I
* TS 708’ de nerviirli beton gelik gubuklar i¢in Anma Capi Toleransi bulunmamaktadir. | £} et e q
Kullanilan Standartlar; TS EN ISO 6892-1 OCAK 2010, TS 708 NiSAN 2010, TS lSé}Q—‘i _ N 2010 ;g LF(UM
NS s .

Not ve Aciklamalar:

* Bu rapor, sadece dem)’@’ﬁ{’él@%‘ﬂ?}iﬁ‘f&% §iann ?1?

gogaltilamaz.
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GUNTEST INSAAT BETON VE GELIK

T.C

GEVRE VE SEHIRCILIK

YAPI MALZ. TE } i i BAKANLIGI
ST LAB. SAN. TIC. LTD. $TI. Lab. lz. No: 201
BETON CELiK CUBUK DAYANIMI DENEY RAPORU
YAPI BILGILERI SayfaNo 1/1
YAPI SAHIBI KARS TURGUT REIS KER.INS.SAN. RAPOR TARIHI 24.06.2011
YAPI MUTEAHHIDI KARS TURGUT REIS KER.INS.SAN. RAPOR NO 2316-11
YAPI DENETIM KURULUSU ESER TEKNIK YAPI DENETIM LABORATUAR NO D0339-11
YAPININ ADRESI| ESENYURT NUM. ALIN. TARIH 24.06.2011
BELEDIYE / PAFTA-ADA-PARS ESENYURT 23C-1B / 543/ 5 DENEY TARIHI 24.06.2011
NUMUNE BiLGiLERI BR NO
URETICI FIRMA ICDAS
TEMSIL ETTIGI KUTLE (Ton) 50
NUMUNE TIPI NERVURLU BETON CELIK CUBUK
NUMUNE GAPI(D) Q8-Q10-Q12-Q14-Q16-Q18-Q20-Q22
NUMUNEYI ALAN ASKIN AKIN
DENEY SONUCLARI
SIR|Anma QAP Deney Akma Gekme GCekme/Akma| Deney.Ak/ Kop.Uz
numunesi
Gapi |AdetSiniffNo ToLERANSI Katlesi Dayanimi Dayanimi Dayanimi Karak. amasi
NO| mm ka/m |Re=N/mm? Rm=N/mm?*| Orani Rm/Re Akm.Orami| %
1 ¥ 2. 539.20 660.00 1.22 1.28 12.40
1218 3 [la| 2 * 2.000 483.40 606.80 1.26 1.15 14.00
3 * 2.000 520.10 610.00 1.17 1.24 14.20
1 * 2.460 542.40 613.90 1.13 1.29 15.10
2|@20)| 3 |a| 2 * 2.460 530.10 599.00 1.13 1.26 15.80
3 * 2.499 489.00 575.60 1.18 1.16 15.40
1 *> 3.000 534.70 616.70 1.15 1.27 16.30
3|@22| 3 |llka| 2 * 2.992 433.30 571.00 1.32 1.03 13.40
3 * 3.000 489.80 628.20 1.28 1.16 17.40
1 *
4 | @24 3 [af 2 *
3 *
1 w
5| @26| 3 |llka| 2 *
3 *
SINIR DEGERLER Anma Kutlesi ve Toleranslarn ( Kg/m)
o Cap (d) Kiitle Min. Max.
Sicak Haddeleme Islemi lle Imal Edilen (a ) = T, 005 0o
Tipler Nerviirlti(N) 8 0.395 0.371 0.411
10 0.617 0.580 0.642
Sembol lil-a 12 0.888 0.835 0.924
T4 1%1138 ::.137 1.258__ |
Anma Gap! 26 - 250 18 Z.000 7880 2.080
2 20 2.470 2.322 2560
Min. Akma Dayanimi N/mm 420 > 5585 S EoE— o
2 24 3.550 3.337 3692 |
Min. Cekme Dayanimi N/mm 500 5= S BE——36T0 007
Deneysel Akma Dayan./Karak Akma.(max) 1,30 25 z4m'33 43:549'30 %_
Min. Gekme/Akma Dayammi Orani 1.15 ONAVLAYAN "~ |
BCPE T 0N
GUNDUZ OZISTIC

*Laboratuarimiz Bayindirlik ve iskan Bakanlg
* TS 708’ de nerviirli beton gelik gubuklar i¢in Anma Cap1 Toleransi bulunmamaktadir. . =
Kullamilan Standartlar: TS EN ISO 6892-1 OCAK 2010, TS 708 NISAN 2010, TS

Not ve Aciklamalar:

* Bu rapor, sadece deney&%%%amgﬁm}{&eégr é(;altr}‘

* RAPOR EKi: 1 Sayfa Test Sonug Re;lp-)%lrﬂ

cogaltilamaz.
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BETONARME GELIK GUBUK DENEY RAPORU

DENEYI TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM RAPOR TARIHI 24,08,2011
YAP] SAHIBININ ADI KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.STI. ALINIS TARIH 24,06,2011.
SANTIYE ADRESI ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST. DENEY TARIH! 24,06,2011
PAFTA / ADA | PARSEL 23C-1B/543/5 RAPOR NO 2316-11
NUMUNE ALAN ASKIN AKIN - NUMUNE SINIFI VE TIPI llla-N
UYGULANAN STANDARTLAR TS 708. MART 1996 - TS 138 EN 10002-1 NISAN 2004
Akma min 420 MPa | Gekme min 500 MPa Cekme/Akma min 1.10 Kopma % min 12
Q8mm |Q10mm |Q12mm | Q14mm |Q 16mm | Q 18mm |Q 20mm |Q 22mm
Standart sinir degerler ) .
Min Anma Katlesi (Kg/m) | 0.371 0.579 0.835 1.137 1.485 1.880 2.322 2.810
Max Anma Katlesi (Kg/m) | 0.410 0.641 0.923 1.258 1.643 2.080 2.569 3.108
ANMA | CAP KUTLE [ AKMA GCEKME {AKMA/ | KOPMA ANMA | CAP KUTLE [AKMA " CEKME | AKMA/ KOPMA
| (Kg/m) | (N/mm2) | (Nmm2) | CEKME | UZAMA % API (Kg/m) | (N/mm2) . (N\mm2) | CEKME | UZAMA %
8 8.1 0401 [526.6 633.3 120 _L17.3 16 16.1 1.596 | 529.0 1 633.1 1.20 15.9
8 8.0 10.385 5109 600.8 118 1176 16 16.1 1.595 |523.5 1628.0 1.20 14.4
10 10.0 0.620 |513.9 617.8 1.20 , 12.8 18 18.0 2.000 |539.2 660.0 1.22 12.4
10 10.0 0.620 |523.8 620.3 1.18 1 13.3 18 18.0 2.000 |483.4 606.8 1.26 14.0
12 12.1 0.895 |[516.4 638.4 1.24 13.3 20 20.0 24680 |542.4 613.9 1.13 15.1
12 12.0 0.894 |528.8 634.9 1.20 14.1 20 20.0 2460 |530.1 599.0 1.13 15.8
14 14.0 1.200 15074 631.5 1.24 14.5 22 22.1 3.000 |534.7 616.7 1.16 16.3
14 14.0 1.200_ | 510.5 587.8 1.15 15.4 22 22.0 2992 4333 571.0 1.32 13.4
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1. Bu deney raporu Laboratuarin yazilt izni olmaksizin ¢oaltilamaz. ONAYJAYAN

2. Imzasiz ve miiniirstiz raporlar gegersizdir.
3. Deney sonucu sadece deney tabi tutulan numunelerle Higilidir.




BETONARME CELIK GUBUK DENEY RAPORU

DENEYI TALEP EDEN FIRMA

ESER TEKNIK YAPI DENETIM

RAPOR TARIHI 24,08,2011
YAPI SAHIBININ ADl KARS TURGUT REIS KERESTECILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.STI. 24,06,2011
SANTIYE ADRESI . ATATURK MAH.ADNAN KAH.CAD.NO:7 ESENYURT/ IST. DENEY TARIHI 24,08,2011
PAFTA / ADA/ PARSEL 23C-1B/543/5 2316-11
NUMUNE ALAN ASKIN AKIN NUMUNE SINIFI VE TIPl | lila-N
UYGULANAN STANDARTLAR TS 708. MART 1996 - TS 138 EN 10002-1 NISAN 2004

Akma min 420 MPa gekme min 500 MPa Cekme/Akma min 1.10 Kopma % min 12
Q8mm |Q10mm |Q 12mm [Q 14mm |Q 16mm Q 20mm | Q 22mm
Standart sinir degerler )
Min Anma Kutlesi (Kg/m) | 0.371 0.579 0.835 1.137 1.485 2.810
o Max Anma Katlesi (Kg/m) ' 0.410 0.641 0.923 1.268 1.643 3.108
ANMA | GAP | KUTLE [AKMA _ [GEKME |AKMA/ | KOPMA ANMA [CAP KOTLE AKMA/  [KOPMA
| (Kg/m) | (Ni/mm2) | (N/mm2) | CEKME | UZAMA % CAPI (Kg/m) GEKME | UZAMA %
8 8.0 0.395 |516.1 611.8 1.19 15.3 18 16.0 1.5681 12.4
8 16
10 10.0 0.620 |514.0 617.9 1.20 12.8 18 18.0 2.000 14.2
10 18
12 12.0 0.883 1491.6 570.3 116 {152 20 20.1 2.499 15.4
12 | 20
14 14.0 1.200 |522.2 606.8 116 »4!‘14.0 22 221 3.000 17.4
14 L . 22
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1. Bu deney raporu Laboratuarin yazili izni olmaksizin gofaitiiamaz.

2. Imzasiz ve mihiirsiiz raporiar gegersizdir.
3. Deney sonucu sadece deney tabl tutulan numunelerie tgilidir. l(, o
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